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Härmed inbjuds Ert företag till en kursdag kring:
Påbyggnadskurs: METALLISKA KOMPONENTER

(Orsaker till kvalitetsstörningar- 12 exempel )
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	Fall nr
	Problembeskrivning

	1
	Austenitiskt rostfritt stål från Asien av avvikande kvalitet

	2
	Olika brottgräns hos stål på grund av otillräcklig materialangivelse

	3
	Segjärn som ej blir hårt vid värmebehandling (pga olika materialnormer)

	4
	Pressgjuten aluminium med olika egenskaper (skillnad mellan länders materialnormer)

	5
	Låg utmattningshållfasthet pga vassa hörn eller dålig yta

	6
	Ståldetaljer med förhöjd sprödhet efter nitrokarburering

	7
	Krackelering av pressgjutverktyg pga hur värmebehandlingen genomförts

	8
	Brott hos verktygsstål pga inverkan från ugnsatmosfären

	9
	Ytsprickor och bränningar hos slipade detaljer i kullagerstål

	10
	Korrosionsproblem  på grund av vald korrosionsskyddsolja

	11
	Vätesprödhet hos skruvar som ytbehandlats

	12
	Skruvbrott på grund av att skruvar inte provats mot krav i ISO 898-1


Bakgrund: Informationsdagen är avsedd för personal som arbetar med att förebygga och lösa kvalitetsproblem. Denna kurs är en påbyggnad till de grundläggande kurser som Qumex arrangerar (”Metalliska material och komponenter” samt ”Värmebehandling av stål”). Vid kursen gås igenom 12 fall där problem med materialnormer, ritningskrav, processkrav och provningsomfattning orsakat kvalitetsstörningar.
Tid: Kl. 09.30-17.00, torsdagen den 5 maj 2011. Plats: Jönköping

Kostnad: 3.000 kronor/deltagare (inkl. kaffe, lunch och dokumentation).

Anmälan: Anmälan görs på info@qumex.se. Svar önskas senast torsdagen den 28 april. Eventuell avanmälan skall ske senast måndagen den 2 maj, annars debiteras kurskostnaden.

Med vänliga hälsningar
Qumex Materialteknik AB

Karl-Olof Axelsson Wadell 
Tekn. Dr. 
PROGRAM:

09.30-10.00 
Välkomstkaffe

10.00-10.15 
Inledning

10.15-11.00 
Fall 1-2 (basmaterial stål)
11.00-11.15 
Paus

11.15-12.00 
Fall 3-4 (basmaterial gjutgods)
12.00-13.00 
Lunch

13.00-13.45 
Fall 5 och 9 (bearbetning)

13.45-14.00 
Paus

14.00-15.00 
Fall 6-8 (värmebehandling)
15.30-16.10   Fall 10-11 (anoljning och ytbehandling) 

16.10-16.30   Fall 12 (kontroll skruvar) 

16.30-17.00   Frågor 

17.00 SLUT
Basmaterial


(gjutgods)


Fall 3 och 4





Bearbetning/ Formning


Fall 5





Värme-behandling


Fall 6, 7 och 8





Efterbearbetning/ Slipning


Fall 9





Ytbehandling/ Anoljning


Fall 10 och 11





Provning/


Kontroll


Fall 12








Basmaterial


(stål)


Fall 1 och 2








